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Сокращения 

HPMC – гидроксипропилметилцеллюлоза  
HEC – гидроксиэтилцеллюлоза 
HEMC – гидроксиэтилметилцеллюлоза 

 

Рис. 1. Спектр ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза НРМС в D2O/H2O 
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Рис. 2. Спектр ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза НEС в D2O/H2O 

 

 

Рис. 3. Спектр ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза НEMС в D2O/H2O 
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Рис. 4. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HPMC (область 80–
99 м.д.) 

 

 

Рис. 5. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HEC (область 84–
99 м.д.) 
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Рис. 6. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HEMC (83–99 м.д.) 
 

 

Рис. 7. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HРMC (57-73 м.д.) 
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Рис. 7. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HЕC (60-72,5 м.д.) 
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Рис. 8. Фрагмент спектра ЯМР 13С продуктов кислотно-катализируемого гидролиза HЕMC (58–73 м.д.) 

 


