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Положение полос в ИК-спектре древесины 

Положение 
полосы 

Отнесение ссылка 

3420 O-H валентные колебания (связанные водородной связью)  [1, 3] 

3000–2840 C-H валентные колебания в метильных, метиленовых и метинных и 
метоксильных группах лигнина и целлюлозы  

[3, 4]  

1738 Валентные колебания неконъюгированных C=O лигнина и сложных эфиров 
в гемицеллюлозах 

[3, 4]  

1635–1645 H-O-H деформационные колебания адсорбированной воды [1–3]  
1662 Валентные C=O, конъюгированные с кольцом [2, 3] 

1605, 1590 Скелетные колебания ароматического кольца+ C=O  [3–6] 
1511 Скелетные колебания ароматического кольца  [1, 3, 5] 
1465 Деформационые C-H (асимметричные) и колебания ароматических колец 

лигнина  
[2, 3] 

1425 Деформационые C-H (асимметричные)  [3] 
1373 Деформационые C-H (симметричные)  [1, 3] 
1325 C—H2 деформационные в целлюлозе 

Скелетные S кольца  
[3] 

1267 Скелетные G кольца +СAr- C-O колебания (асс) [3] 
1242 Валентные C-O колебания+С-О +С=О 

G конденс > G этерифицир  
[1, 4] 

 
1170 Валентные C-O-C (асимметричные) колебания в целлюлозе и 

гемицеллюлозе  
и гидроксильных COH группах лигнина  

[1, 3] 

1128 Деформационные плоскостные колебания O-H в целлюлозе и 
гемицеллюлозе 
Валентные С-О во вторичных спиртах и эфирах + С-О-С ass.  

[3, 4] 

1080 Валентные C-O (асимметричные) колебания в целлюлозе и гемицеллюлозе  [1]  
1041 Валентные C-O  [2]  
998 Валентные C-O колебания в целлюлозе и гемицеллюлозе  [2] 
899 Валентные (СОС)- мостик+деформационные (С1Н) [2, 3] 
808 глюкоманнан [2] 
670 внеплоскостные COH в целлюлозе  [1, 2] 
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Дифрактограммы озонированной древесины. Qr ммоль/г: 0 (1), 1,0 (2), 1,5 (3), 2,0 (4), 3,0 (5). 
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